
 

FECHA: 24/07/25  HORA: 17:50:27  ESPECIFICACIÓN: 20/6 

LONGITUD DE SUJECIÓN: 500 MM  VELOCIDAD DE ESTIRAMIENTO: 

300 MM/MIN 

FINURA DE LA MUESTRA: 164.0 TEX  NÚMERO DE LOTE DE 

MUESTRA: 1 

NÚMERO DE MUESTRAS POR LOTE: 5 

 

RUPTURA 

 

FUERZA 

DE 

RUPTURA 

(N) 

RESISTENCIA 

A LA 

RUPTURA 

(N/TEX) 

ALARGAMIENTO 

A LA RUPTURA 

(MM) 

Alargamiento 

a la rotura 

(%) 

Tiempo 

de 

ruptura 

(s) 

PRIMER 

LOTE 
     

1 66.6 0.4 61.16 12.23 12.25 

2 63.3 0.38 59.66 11.93 11.95 

3 67.5 0.41 64.89 12.97 13.01 

4 65.4 0.39 64.98 12.99 13.02 

5 68.1 0.41 63.59 12.71 12.74 

 

VARIABLE MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 
DESV. 

EST. 

COEF. DE 

VARIACIÓN 

(%) 

FUERZA DE 

RUPTURA (N) 
68.1 63.3 66.1 1.9 2.88 

RESISTENCIA A LA 

RUPTURA (N/TEX) 
0.41 0.38 0.39 0.01 3.62 

ALARGAMIENTO A 

LA RUPTURA (MM) 
64.98 59.66 62.85 2.35 3.75 

Alargamiento a la 

rotura (%) 
12.99 11.93 12.56 0.46 3.73 

Tiempo de ruptura (s) 13.02 11.95 12.59 0.47 3.78 

 


